� EMBED MSWordArt.2 \s ���























Формула хлопка : ( C6H10O5 )n








При сжигании хлопчатобумажная ткань горит быстро с запахом жженой бумаги. Остается черный пепел. 


  При воздействии на хлопок индикаторами – окрашивает синюю лакмусовую бумажку в красный цвет.


  При действии HNO3 ( при нормальных условиях плотности, равной 1,4 г / см3) хлопок растворяется, образуя бесцветный раствор, при действии H2SO4 ( при плотности, равной 1, 84 г / см3) он растворяется, а при действии десяти процентного раствора NaOH – набухает, но не растворяется.


  При воздействии ацетона и расплавленного фенола хлопок не растворяется.


  Хлопчатобумажная ткань применяется в текстильной промышленности. 
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